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Produktbeschreibung:

ULTRASTAR UV SP-Silber Farben sind radikalisch héartende,
|I6sungsmittelfreie, stabile Einkomponenten UV-Siebdruckfarben
fur Papier, Karton und verschiedene nicht saugfahige Substrate
auf Basis von METALURE® Pigmenten.

Die ULTRASTAR UV SP-Silber Farben bieten einen sehr hohen
Metalliceffekt bei gleichzeitig guter Abriebbestandigkeit und
Haftung. Die ULTRASTAR UV SP-8714 ist die silikonfreie
Variante der ULTRASTAR UV SP-8712.

Die ULTRASTAR UV SP-Silber Farben sind strahlungshéartend
(UV-Licht), jedoch weder migrations- noch geruchsarm und
kénnen deshalb unbewertete, potentiell migrierfahige Substanzen
enthalten.

Aufgrund unserer Produktionsprozesse kénnen wir notwendige
MaRnahmen fur Farben fir Lebensmittelverpackungen wie
spezielle Rohstoffauswahl, Kontrolle der Rohstoffe und
Endprodukte auf Zusammensetzung und Verunreinigungen,
Produktion nach GMP, fur dieses Produkt nicht garantieren. Ein
SoC ist daher fur dieses Produkt nicht verfugbar. Bei Einsatz
dieses Produktes im indirekten Lebensmittelkontakt muss die
Eignung des Verpackungsproduktes durch geeignete Analysen
vom Anwender geprift werden.

Anwendungen:

ULTRASTAR UV SP- Silber Farben sind geeignet fur den
Siebdruck auf Papier, Karton und verschiedenste Folien, fur
Selbstklebeetiketten, flexible Verpackungen und Faltschachteln.

Die ULTRASTAR SP-Silber Farben werden fir den Einsatz im
Rotationssiebdruck empfohlen.

Die richtige Wahl des Bedruckstoffs hat bei der Anwendung der
ULTRASTAR UV SP- Silber Farben einen sehr grol3en Einfluss
auf die erzielbare Qualitét. Dies betrifft sowohl die optischen
Eigenschaften, wie Brillanz und Glanz, als auch drucktechnische
Eigenschaften wie die Durchhartung und Haftung.

Stark saugfahige Substrate sowie Substrate mit unregelméfigen
Oberflachen fiihren bei der Bedruckung zu einer schlechten
Pigmentorientierung und damit zu einer verringerten Brillanz. In
manchen Fallen erweist sich das Vordrucken eines geeigneten
Primers zur Verbesserung der Oberflacheneigenschaften des
Substrats als vorteilhaft.

ULTRASTAR UV SP- Silber Farben kénnen in-line UV Gberdruckt
werden. Es sollte aber eine Zwischenhartung erfolgen, um den
metallischen Effekt zu erhalten.

Eine Uberlackierung reduziert den metallischen Effekt. Dieser
Einfluss sowie die Zwischenhaftung sollten vor dem Einsatz vom
Anwender Uberprift werden.

Produkteigenschaften:
Durchhértung:

Auf vielen Substraten zeichnen sich die ULTRASTAR UV

SP- Silber Farben bei einer Lampenleistung von ca. 140 Watt/cm
durch eine schnelle und gute Durchhartung aus (MEK-Test).
Stark saugfahige und transparente Substrate sowie zu hohe
Filmschichtdicken oder Druckgeschwindigkeiten konnen die
Durchhéartung der Farbe negativ beeinflussen.

Abriebbestandigkeit:

Die vollstéandig durchgeharteten ULTRASTAR UV

SP- Silber Farben zeichnen sich durch gute Abriebbesténdigkeit
aus.

Bei hohen Anspriichen an die Abriebbestandigkeit kann in-line
mit  UV-Lack  Uberdruckt werden, idealerweise  mit
Zwischenhartung, um den metallischen Effekt zu erhalten. Jede
Nachveredelung reduziert jedoch den metallischen Effekt.

Substrathaftung:

Generell wird bei nicht oder nur gering saugféhigen Substraten
eine Koronavorbehandlung empfohlen. Auch bei stark
gestrichenen Papieren kann die Haftung so verbessert werden.

Die Haftung der ULTRASTAR UV SP- Silber Farben wurden mit
guten Resultaten auf gestrichenen Papieren und PE getestet. Die
maximale Haftung wird erst nach ca. 24 Stunden erreicht.
Aufgrund der Vielzahl méglicher Substrate sollte die Eignung der
ULTRASTAR UV SP- Silber Farben vor dem industriellen Einsatz
Uberprtift werden.

Weitere Produkteigenschaften:

ULTRASTAR UV SP-8712 Silber SP-8714 Silber
Pigmentgehalt ca. 2,5% ca. 2,5%
PigmentgroRe (Dso) ca. 10 ym ca. 10 pm
Lésemittelgehalt 0% 0%
vOC 0% 0%
Applikation Rotation Rotation
Pigment Charakteristik Leafing Leafing

Spezifikationen fur unsere Produkte kdnnen dem Technischen
Datenblatt entnommen werden.

Empfohlene Druckparameter:

Siebkonfiguration:

Je deckender die Farbe aufgebracht wird, umso hoher ist der
metallische Effekt.

Als Startkonfigurationen fur die SP-Silber Farben kann das RM
325/22% oder RM 305/11% empfohlen werden.

Druckgeschwindigkeit:

In der Praxis kdnnen bei 140 Watt/cm Lampenleistung und ca.
10 pum Schichtdicke, Geschwindigkeiten von 45 m/min im
Rotationssiebdruck erreicht werden. In Abhangigkeit vom
Substrat kann diese Geschwindigkeit variieren.
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Druckviskositat: Lagerstabilitat: 6 Monate

ULTRASTAR UV SP- Silber Farben werden mit Druckviskositat
geliefert.

Verdiinnung:

Die Farbe ist bereits auf Druckviskositat eingestellt. Es wird
empfohlen keine Reaktivverdiinner zuzusetzen, da dies negativen
Einfluss auf Optik, Durchhartung und Stabilitat der Farbe haben
kann.

Lasst sich eine Viskositatseinstellung nicht umgehen, kann diese
durch geringen Zusatz von Reaktivverdinnern wie HDDA,
TPGDA oder TMP(EO)TA erfolgen.

Stehen diese Produkte nicht zur Verfuigung kénnen auch bis zu
5% Methoxypropanol oder N-Methylpyrrolidon zugesetzt werden.

Reinigungsempfehlungen:

Die ULTRASTAR UV-Farben kdnnen mit handelsiiblichen UV-
Reinigungsmitteln gereinigt werden. Auch mit Estern bzw.
Ester/Alkoholgemischen konnen sie im nicht polymerisierten
Zustand jederzeit problemlos von der Druckform entfernt werden.
Bei der Reinigung sind die im Sicherheitsdatenblatt aufgefiihrten
Sicherheitshinweise zu beriicksichtigen.

Handhabungshinweise:

Die ULTRASTAR UV-Farben sind stabile, auf Brillanz bzw.
Metalleffekt hin optimierte Einkomponentenfarben, die direkt
verdruckt werden konnen. Das Mischen mit weiteren
Druckfarbenkomponenten sollte nur nach ausdriicklicher
Empfehlung seitens ECKART geschehen, damit mdgliche
Qualitatsverluste vermieden werden kénnen.

Wie bei allen Metallicfarben neigen auch die Pigmente in den
ULTRASTAR UV-Typen zum Absetzen. Dies stellt kein
Qualitatsdefizit dar und kann durch sorgféltiges Aufrihren der
Farbe behoben werden. Vor dem Einsatz auf einer
Druckmaschine und einer eventuellen Einstellung der Farbe auf
eine andere Druckviskositat sollte dies unbedingt erfolgen.

Beim Umgang mit UV-Farben sind die im Sicherheitsdatenblatt
aufgefuhrten Hinweise zu beruicksichtigen.

Lagerung und Transport:

ULTRASTAR UV Farben sollten bei Temperaturen unter 25°C
gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung ist daher ebenfalls
zu vermeiden.

Zu hohe Temperaturen konnen zu einer vorzeitigen
Polymerisation der Farben, zu niedrige Temperaturen zu dem
Ausfall schwerldslicher Bindemittelbestandteile fuhren.

Offen stehende Gebinde sollten in keinster Weise dem Tageslicht
ausgesetzt werden, da dies zwangslaufig zu einer vorzeitigen
Polymerisation fiihrt.

Wichtig: ECKART empfiehlt ausdriicklich, UV-Farben nach
Gebrauch auf der Maschine nicht weiterzuverwenden.

Durch Lichteinfluss, Hitze und mdogliche Kontaminierung ist mit
einer deutlichen Minderung der Stabilitat zu rechnen.

ECKART kann keine Garantie fiir Produkte Gbernehmen, welche
nicht unter den empfohlenen Bedingungen im Originalgebinde
gelagert, modifiziert oder bereits dem Druckprozess zugefiihrt
wurden.

Weitere Informationen und Muster erhalten Sie von:

ECKART GmbH
Guntersthal 4
91235 Hartenstein
Deutschland

mail: Info.eckart@altana.com

www.eckart.net

Die in dieser Informationsschrift genannten Daten und sonstige Angaben
entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnis und Erfahrungen. Eine Haftung
hierfir wird jedoch nicht ilbernommen. Technische Angaben tber unsere Produkte
sind technische Qualitatsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im
Rechtssinne. Anderungen der Produktkenndaten im Rahmen der technischen
Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter Weiterentwicklungen behalten wir
uns vor.


http://www.eckart.net/

